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ОПИСАНИЕ ТИПАСТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

СТАНДАРТНЫЙОБРАЗЕЦТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМТИГЛЕ (ТВЗТ-ВНИИМ-20О)

ГСО 10473-2014
Назначение стандартного образца: аттестация методик измерений, контроль точностирезультатов измерений температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле иконтроль метрологических характеристик средств измерений температуры вспышкинефтепродуктов в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008,АЗТМ В 56, АЗТМ В 93.
Область промьппленности, производства, где преимущественно надлежит применятьстандартньпй образец: нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, хшиическаяпромьпцленность и других отраслях промышленности, осуществляющих контролькачества вьшускаемой продукции.

Описание стандартного образца: Материал стандартного образца представляет собойиндустриальное масло И-12А (ГОСТ 20799-88), разлитое в стеклянные флаконы сэтикеткой номинальной вместимостью 100 смз, 250 см} или 500 см}.

Форма выпуска: СЁРИЙНОСПРОИЗВОДСТВОПЭрИОДИЧССКИ ПОВТОрЯТОЩИЪ/[ИСЯ партиями.
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕХВРЗКТЗРИСТИКИ: ЭГГГССТУСМЗЯ ХЭРЗКТСРИСТИКЗ — температура ВСПЫШКИв закрытом тигле, °С.
Т а б л и Ц а 1

— Нормированные метрологические характеристики
Индекс Наименование Интервал Допускаемое значениестандартного аттестуемой допускаемых абсолютнойобразца характеристики аттестованных расширенной

значений неопределенности (Ш*
при коэффициенте

охвата /с=2
ТВЗТ-ВНИИМ-200 Температура ‘ЮПЪПЁКИ

от 170 до 230 4в закрытом титле, С
* Соответствует границам абсолютной погрешности, ЬА, (Р=О,95).
Срок годности экземпляра: 1 год.

Знак утверждения типа: НЗНОСИТСЯ ПЗЧЗТНЬШ СПОСОООМ В правом верхнем уГЛу ПСРВОГОлиста паспорта И В правом верхнем УГЛУ ЭТИКСТКИ стандартного образца.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца снабженэтикеткой и паспортом стандартного образца, оформленными по ГОСТ Р 8691-2010«Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцыматериалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».
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Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:1. Наименование и обозначение технической документации, по которой выпущен(будет выпускаться) стандартный образец:
- «Государственные стандартные образцы температуры вспышки нефтепродуктов взакрытом тигле. Техническое задание», утвержденное ФГУП «ВНИИМ ИМ. Менделеева»в 2013 г.;
- «Программа испытаний стандартных образцов температуры вспышки нефтепродуктов взакрытом тигле», утверждена ФГУП «ВНИИМ им. Менделеева» в 2013 г.;- «Программа испытаний стандартных образцов температуры вспышки нефтепродуктов взакрытом тигле серийного вьшуска», утверждена ФГУП «ВНИИМ им. Менделеева» в2013 г.;
- «Методика аттестации партий стандартных образцов температуры вспышки в закрытомтигле» М 2302-09М-2О13,утверждена ФГУП «ВНИИМ им. Менделеева» в 2013 г.2. Документы, определяющиеприменениестандартного образца:- на методики (методы) измерений (испытаний):ГОСТ 6356-75 «Нефтепродукты. Метод определения температуры вспьштки в закрытомтигле»;
ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008 «Нефтепродукты. Методы определения температурывспьппки в закрытом тигле Пенске-Мартенса»;
АЗТМ В 56 Зтапдаго Тезг Метлой Рот Р1а311Ройт Ьу Тае С1о5ес1 Тезтег.АЗТМ В 93 Р1а5Ь-Ро1пт Ьу РепЗКу-Маггепз С1озес1 Сир Тезтет.и др.

3. Периодичность актуализации технической документации на стандартныйобразец: один раз в пять лет.

Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действиясвидетельства об утверждении типа стандартного образца представлена партия Ля 004 от06.03.2019 г.

Изготовитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийскийнаучно-исследовательский институт метрологии щи. Д. И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»), 190005, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, 19.ИНН 7809022120.

Заявитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийскийнаучно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»), 190005, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, 19.
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