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ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

и
СТАНДАРТНЫЙОБРАЗЕЦМАССОВОИдоли сввы в НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИШУЬЬБ)

ГСО 9487-2009

Назначение стандартного образца: для аттестации методик измереъшй содержания серыв нефти и нефтепродуктах и контроля погрешностей методик измерений содержания серыв нефти и нефтепродуктах методом ренттенофлуоресцентной спектрометрии.Область промышленности, производства, где претшущественно надлежит применятьстандартньпй образец: в нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой раствордибутилдисульфида (Меток, Германия) в вазелиновом масле (по ГОСТ 3164-87), разшиттьпйв стеклянные флаконы номинальной вместимостью 50 смз ища 100 смз.

Форма выпуска: серийное производство периодически повторяющимися партиями.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика — массовая долясеры, %.
Т а б л и ц а 1

— Нормированные метрологические характеристики
Индекс СО Аттестуемая Интервал Расширенная

характеристика СО допускаемых относительная
аттестоваъптых неопределенность (Ш*
значений СО при коэффициенте охвата

1Р2

СН_ВНИИМ_1‚5 массовая доля серы, % от 1,35 до 1,65 2,5
* Соответствует границам относительной погрешности, 3:6, (Р=О‚95).
Дополнительные сведения: аттестованные значения установлены по расчетно-экспершиентазтьной процедуре и прослеживаются к Государственному первичномуэталону единицы массы (килограмм) ГЭТ 3-2008.

Срок годности экземпляра: 2 года.
Знак утверждения туша: наносится печатньш способом в правом верхнем углу первоготшста паспорта и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца.

Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца снабженэтикеткой и паспортом стандартного образца, оформленными по ГОСТ Р 8.691-2010«Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцыматериалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».
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Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:1. Наименование и обозначение технической документации, по которой выпущен(будет выпускаться) стандартный образец:
- Техническое задание «Государственный стандартный образец массовой доли серы внефтепродуктах. Техническое задание», утвержденное в 2008 г.2. Документы, определяющиеприменение стандартного образца:
- на методики (методы) измерений (испытаний):ГОСТ Р 50442-92 «Нефть и нефтепродукты. Рентгенофлуоресцентньпйметод определениясеры»;
ГОСТ Р 51947-2002 «Нефть и нефтепродукты. Определение серы методомэнергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии»;ГОСТ Р 52660-2006 «Топлива автомобильные. Метод определения содержания серырентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны»;АЗТМ В 4294-98 «Нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионнойрентгенофлуоресцентной спектрометрии».

3. Периодичность актуализации техническойдокументации на стандартный образец:один раз в пять лет.

Номер экземпляра (партии), дата выпуска: представлена В ЦЗЛЯХ ПрОДЛСНИЯ срокадействия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов партия Не 001 от27.03.2018 г.

Изготовитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийскийнаучно-исследовательский институт метрологии шут. Д. И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»). 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 19.ИНН 7809022120.

Заявитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «ВсероссийскийНаучно-исследователъскутй институт метрологии им. Д. И. Менделеева» (ФГУП «ВЪП/ШМ
им. Д. И. Менделеева»). 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 19.

Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева»(ФГУП «ВНИШИ шит. Д. И. Менделеева»). 19 005, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Московский, 19. Аттестат аккредитацтшЛя ВАЛ › 94 от 17.10.2016 г.
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